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１号棟 昭和３９年度 平屋建て

２号棟 昭和３９年度 平屋建て 外壁塗材 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－

３号棟 昭和４１年度 ２階建て

４号棟 昭和４１年度 ２階建て 外壁塗材 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－

５号棟 昭和４１年度 ２階建て

６号棟 昭和３９年度 ２階建て

７号棟 昭和３９年度 ２階建て

８号棟 昭和３９年度 ２階建て 外壁塗材 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－

９号棟 昭和３９年度 ２階建て

１０号棟 昭和３９年度 ２階建て

外壁塗材 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－

階段部、内装塗材 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－

外壁塗材 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－

階段部、内装塗材 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－ 不検出 －－－

※４号棟と同様とみなす。（建設年度、建物規模が同じため）

※４号棟と同様とみなす。（建設年度、建物規模が同じため）

※８号棟と同様とみなす。（建設年度、建物規模が同じため）

※８号棟と同様とみなす。（建設年度、建物規模が同じため）

※８号棟と同様とみなす。（建設年度、建物規模が同じため）

※８号棟と同様とみなす。（建設年度、建物規模が同じため）

４階建て昭和４１年度１１号棟

１２号棟 昭和４２年度 ４階建て
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アスベスト濃度分析結果

階数建設年度住棟 試料採取場所 クリソタイル アモサイト クロシドライト アンソフィライト

※２号棟と同様とみなす。（建設年度、建物規模が同じため）


